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1. WST P

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót, prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego przed-
stawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót.

Podstaw  opracowania niniejszej SST s  Projekty Budowlane, przepisy obowi zuj cego pra-
wa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocni-
cza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót - Wykonanie cian i sufitów
podwieszanych z p yt gipsowo - kartonowych - docieplenie i zmiana elewacji, przebudo-
wa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku OSP Ryma .

1.3. Zakres robót obj tych SST

Zakres SST obejmuje realizacj  robót niezb dnych do wykonania: cian dzia owych
z p yt gipsowo - kartonowych, ob enia cian p ytami gipsowo - kartono-
wymi na zaprawie, sufitów podwieszanych z p yt gipsowo - kartonowych na
rusztach stalowych, ob enia sufitów p ytami gipsowo - kartonowymi na
zaprawie.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.3. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.6. Ochrona przeciwpo arowa
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
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Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.4.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

1.5. Wspólny S ownik Zamówie  (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

4542.0000-7 Roboty w zakresie zak adania
stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421.000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421.141-4 Instalowanie cianek dzia owych

45421.146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45421.160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

1.6. Okre lenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".
2. MATERIA Y
2.1. Materia y podstawowe

kszta towniki stalowe profilowane U 55x075
-    wkr ty do p yt gipsowych

yty gipsowo - kartonowe wodo-ognioodporne gr. 12,5 mm
yty z we ny mineralnej gr. 5,00 cm

filc zbituminizowany z we ny mineralnej gr. 5 mm

2.2. Pozosta e materia y
Zgodnie z Dokumentacj  techniczn , Zestawieniem materia ów zawartym w Przedmiarze
Robót.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

3.2. Sprz t, który mo e by  u yty do wykonywania robót (podstawowy)
samochód dostawczy do 0,9 t
rodek transportowy

- wyci g
uraw okienny przeno ny

3.3. Pozosta y sprz t i sprz t zamienny
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".



4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne" i zaleceniami producenta
wyrobu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umow  oraz za jako
zastosowanych  materia ów  i   wykonywanych   robót,   za  ich  zgodno   z   dokumentacj
projektow ,   przedmiarem   robót,   wymaganiami   niniejszej   specyfikacji,   PZJ,   projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du  spowodowanego  przez  Wykonawc   w wytyczeniu  i
wyznaczaniu robót zastan , je eli wymaga  b dzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawc  od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej  ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

5.2. Sufit podwieszany z p yt gipsowo-kartonowych
Zale nie od wielko ci i kszta tu pomieszczenia montuje si  ró nego rodzaju stela e:

- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszcze  pod nych -jest to najprostsza
wersja sufitu na stela u stalowym;
dwupoziomowy krzy owy do pomieszcze  o du ej powierzchni - bardziej obni a
pomieszczenie ni  sufit na stela u jednopoziomowym;

- jednopoziomowy krzy owy - jest atwy do wypoziomowania i ma mniej punktów
zaczepienia w stropie. P yty maj  wi cej miejsc podparcia i dzi ki temu s  mniej
nara one na ewentualne uszkodzenia.5.2.1. Wykonanie

1. Nale y wymierzy  pomieszczenie i dobra  odpowiedni  ilo  profili.
2. Nale y wykona  monta  profili przy ciennych. Najpierw na cianach zaznaczy  linie, któ-
re wyznacz  poziom przysz ego sufitu. Aby by y idealnie wypoziomowane, nale y u  d u-
giej poziomnicy. Wzd  tych linii mocowa  profile UD.
3. Wyznaczamy uk ad profili g ównych (CD). Powinny przebiega  równolegle do siebie, w
odst pach co 100 cm. W miejscach przebiegu profili g ównych zaznaczy  punkty, w których

 zamocowane wieszaki. Rozmie ci  je na ka dej linii, w odst pach 70-90 cm. W tych
punktach     wierci      otwory     i     umie ci      w     nich     stalowe     ko ki     rozporowe.
4. Zamocowa  wieszaki na ko kach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stro-
pu). Ich cz ci, które maj  by  wsuni te w profil, nale y zdj . Zdemontowane cz ci wie-
szaków wsun  w profile CD.
5. Zamontowa  profile. Ko ce profili pod nych CD nale y umie ci  w profilach UD i po-

czy  obie cz ci wieszaków. Pomi dzy pod nymi umie ci  profile poprzeczne za pomo-
czników poprzecznych. Gotowy ruszt nale y wypoziomowa , reguluj c po enie ra-

mion wieszaków.
6. Zamocowanie p yt. Nale y przykr camy je do profili CD wkr tami typu TN. Wkr ty
rozmie ci  nale y maksymalnie w odst pach co 15 cm.



7. Wyko czenie. Po zamontowaniu p yt na ich po czenia nale y naklei  ta  spoinow  i
wype ni  warstw  masy szpachlowej. Nast pnie nale y nanie  mas  finiszow . Wyg adzi

, a po ca kowitym wyschni ciu wyszlifowa  specjaln  pac  z siatk ciern . Nale y szpa-
chlowa  i szlifowa  równie ebki wkr tów.

5.3. ciany z p yt gipsowo-kartonowych

5.3.1. Informacje ogólne
yty gipsowo-kartonowe mocuje si  na szkielecie no nym wykonanym z cienko ciennych

kszta towników stalowych lub z drewna (np. s upki drewniane 6x6 cm). Mo na je tak e przy-
twierdza  do cian murowanych lub betonowych klejem gipsowym. Do produkcji profili
szkieletu metalowego stosuje si  najcz ciej blachy stalowe nominalnej grubo ci powy ej 0,6
mm z tolerancj  wymiarów ±0,04 mm. Norma DIN 18182 okre la równie  kszta ty, wymiary
i przeznaczenie kszta towników wygi tych z blach. Profile stalowe maj  dwa podstawowe
kszta ty: UW (wand - ciana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Do wykonywania
szkieletu drewnianego nale y u ywa  drewna pierwszej  (w ostateczno ci drugiej) klasy.
Mankamentem tej konstrukcji jest natomiast wra liwo  na wilgo . Konstrukcj cian mo e
tworzy : szkielet pojedynczy, szkielet podwójny,
szkielet podwójny przedzielony ta  uszczelniaj  (akustyczn ), szkielet podwójny
usztywniony przewi zkami z p yt g-k ( ciany instalacyjne), szkielet podwójny rozsuni ty
(ok adziny w tych cianach nie wspó pracuj ). ciany     mog      by      pokryte     jedn ,
dwiema     lub     trzema     warstwami     p yt. Poza funkcj  u ytkow  (podzia  przestrzeni na
mniejsze wn trza) ciany dzia owe musz  spe nia  wymagania ochrony przeciwpo arowej
zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Rozporz dzenie MGPiB z pó niejszymi zmianami MSWiA w Dz.U.  15/1999 poz. 140 oraz
wymagania izolacyjno ci akustycznej wed ug normy PN-B-02151-3:1999).

5.3.2. Odporno  ogniowa
Klas  odporno ci ogniowej i stopie  rozprzestrzeniania ognia cian dzia owych nale y dosto-
sowa  do klasy odporno ci po arowej budynku. W budynkach klas D i E ciany dzia owe
musz  by  wykonane co najmniej jako s abo rozprzestrzeniaj ce ogie  (SRO). Brakuje jednak



wymaga  dotycz cych odporno ci ogniowej tych cian. W budynkach kategorii zagro enia
ludzi ZL II (budynki lub ich cz ci przeznaczone do u ytku ludzi o ograniczonej zdolno ci
poruszania si  np. szpitale) wymagane jest wykonanie cian dzia owych jako nierozprzestrze-
niaj cych ognia (NRO).
W budynkach klas od A do C wymaga si , eby ciany dzia owe by y klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniaj ce ognia, ale takie, aby ich klasa odporno ci ogniowej wynosi a: dla
budynków klasy C - F 0,25, dla budynków klasy B - F 0,5, dla budynków klasy A - F 1.
Klas  odporno ci ogniowej (F) elementów budynków ustala si  wed ug PN-B-02851:1990
lub nowej wersji PN-B-02851:1997, na podstawie trzech podstawowych kryteriów: izolacyj-
no ci (I), szczelno ci (E) i no no ci przegrody (R). Sufity podwieszane musz  spe nia
wszystkie te kryteria, czyli musz  mie  klas  REI (okre la jak d ugo elementy no ne spe niaj -
ce funkcje oddzielaj ce zachowuj  no no , szczelno  i izolacyjno  ogniow ), natomiast
ciany dzia owe musz  mie  klas  El (okre la jak d ugo elementy nieno ne zachowuj  szczel-

no  i izolacyjno  ogniow ).
Maksymalna wysoko ciany [m]

rodzaj konstrukcji
ciany

obszar
monta u 1 -
CW50

obszar
monta u 1 -
CW75

obszar
monta u

1 - CW100

obszar
monta u 2 -
CW50

obszar
monta u 2 -
CW75

obszar
monta u

2 - CW100

pojedyncza metalowa
konstrukcja no na, po-
krycie jednowarstwowe

3.00 4.50 5.00 2.75 3.75 4.25

pojedyncza metalowa
konstrukcja no na, po-
krycie dwuwarstwowe

4.00 5.50 6.50 3.50 5.00 5.75

podwójna metalowa
konstrukcja no na,
pokrycie dwuwarstwo-
we

4.50 6.00 6.50 4.00 5.50 6.00

instalacyjna, podwójna
metalowa konstrukcja
no na, pokrycie dwu-
warstwowe

4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00

5.3.3. Monta cian
Na podstawie projektu wytycza si  na pod odze, cianach i suficie przebieg ciany, zaznacza-

c ewentualne otwory drzwiowe. Nast pnie przyst puje si  do wykonania po cze  obwo-
dowych ciany dzia owej. Po czenie z pod og  i stropem wykonuje si , u ywaj c profili
UW. Wzd  wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW. Metalowe profile skracamy
do wymaganej d ugo ci no ycami do blachy. W kilku miejscach z kraw dzi przymocowanego
do sufitu profilu opuszczamy pion. Wyznaczy on dok adne po enie kraw dzi mocowanego
do pod ogi profilu UW. Profile przykr camy do pod ogi i sufitu za pomoc  wkr tów i ko ków
rozporowych. Przydatna do tego celu jest wkr tarka udarowa. Odleg  pomi dzy wkr tami
nie mo e przekroczy  100 cm.

W po czeniach cian dzia owych ze stropami i cianami bocznymi nale y stosowa  ta my
uszczelniaj ce. Ta  przykleja si  do profili UW, które nast pnie uk ada si ci le przy pod-
odze i suficie.



Konstrukcj ciany dzia owej ze cianami konstrukcyjnymi
czy si  w taki sam sposób, stosuj c profile CW.  Pierwszy

profil   przyci ty   na   odpowiedni    d ugo    umieszczamy
wewn trz profilu pod ogowego i sufitowego otwart  stron
w   kierunku    stawianej    cianki    w   rozstawie   osiowym
Po czenie ciany dzia owej z
maksimum 600 mm i dok adnie pionuje. Profil mocujemy do   jastrychem p ywaj cym na
ciany za pomoc  3-4 wkr tów i ko ków rozporowych ale stropie pe nym Rozdzielenie

odleg  mi dzy punktami zamocowania nie powinna by jastrychu i warstwy izolacji
wi ksza ni  1000 mm. Powinny one wchodzi  w górny profil.  utrudnia przenoszenie d wi ków
UW na g boko  20 mm. Pami tamy o oklejeniu profilu przez pod og
 samoprzylepn  ta  akustyczn  (od strony ciany). .

Wzmocnienia poziome
Poziome spoiny mi dzy sztukowanymi p ytami wymagaj  wzmocnienia stalowym profilem.
Kraw dzie stykaj cych si  p yt nale y przykr ci  blachowkr tami do przyci tego profilu.
Poziome wzmocnienia mocujemy tak e w tych miejscach, w których zamierzamy zawiesi
ci sze przedmioty.

Wype nienie we  mineraln
Do uk adania wype nienia z we ny mineralnej mo na przyst pi  po przykr ceniu wszystkich

yt z jednej strony metalowych profili. Grubo  we ny mineralnej musi odpowiada  szeroko ci
ytych profili.

• Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wype niamy we .
• Nie nale y pozastawia  pustych przestrzeni, w szczególno ci przy suficie i naro nikach. Gdy
zale y nam na wyciszeniu d wi ków, zaleca si  stawienie cianek o wi kszej grubo ci, np. 100
lub 125 mm. Dodatkow  izolacj  akustyczn  mo na tak e uzyska  przykr caj c dwie warstwy

yt gipsowo - kartonowych.

Przewody elektryczne
Po u eniu we ny mineralnej przeprowadza si  przewody doprowadzaj ce elektryczno , tele-
fon lub TV.
• W pionowych profilach nale y odgi  naci te fragmenty blachy i przeci gn  przez nie
przewody. Przewody powinno si  oklei  ta  izolacyjn , aby uchroni  je przed przeci ciem
ostr  kraw dzi  blachy.
• Elektryczno  prowadzi si  tzw. przewodami p aszczowymi, które nie wymagaj
dodatkowych os on.
Puszki elektryczne

yt , w której mocowane b  puszki pod gniazdka lub prze czniki, przykr ca si  dopiero po
zamocowaniu puszek monta owych.
• Otwory najlepiej wykona  otwornic  (przystawk  do wiertarek), dobieraj c rednic  pi y do
wielko ci puszki.
• Gniazdka i prze czniki instaluje si  w puszkach specjalnie przeznaczonych do monta u w

ytach gipsowo - kartonowych.
• W celu wzmocnienia, wskazane jest pokrycie ich od ty u mas  szpachlow .
• Przed zamocowaniem p yty przewody przewleka si  przez puszki.



Profile CW mog  by  rozmieszczone g ciej (co 200, 400 mm), je eli wymaga tego konstrukcja
(wysoko ciany, rodzaj ok adziny, np. p ytki ceramiczne). Drzwi w cianie dzia owej montuje si
na konstrukcji wykonanej z normalnych profili CW, ale pod warunkiem, e jej maksymalna wyso-
ko  wynosi 260 cm, maksymalna szeroko  skrzyd a drzwi 88,5 cm, a ci ar skrzyd a drzwiowe-
go nie przekracza 25 kg. Je eli jeden z tych warunków nie jest spe niony, to wówczas jako s upki
konstrukcyjne do monta u o cie nicy nale y zastosowa  profile usztywniaj ce UA. czy sieje ze
stropami pod ogi i sufitu za pomoc  k towników drzwiowych. Dolny profil UW w bezpo rednim

siedztwie drzwi jest przytwierdzony do pod a ko kami rozporowymi, a mi dzy o cie nicami
powinien by  wyci ty. Jako nadpro e stosuje si  profil UW. Ok adanie konstrukcji ciany nale y
rozpocz  od p yty pe nej szeroko ci (1200 mm). Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza war-
stwa powinna by  przykr cana co 75 cm. Nale y tak e pami ta  o wzajemnym przesuni ciu spoin
pomi dzy pierwsz  a drug  warstw . Do mocowania ostatniej warstwy stosuje si  wkr ty w rozsta-
wie co 25 cm. Po op ytowaniu pierwszej strony ciany i u eniu instalacji elektrycznej lub sanitar-
nej mi dzy profilami trzeba umie ci  we  bazaltow  lub szklan  i zabezpieczy  j  przed osuni -
ciem.

Po czenie ciany dzia owej z jastrychem p ywaj cym na stropie pe nym. Szczelina dylatacyjna w jastrychu
poprawia izolacyjno  akustyczn  po czenia, ogranicza wzd ne przenoszenie d wi ków przez
r\r\rilr\no_

Op ytowanie zredukowane w strefie coko u. Aby poprawi  izolacyjno  akustyczn  tego fragmentu ciany,
wewn trz szkieletu nale y u  paski p yt g-k.

Pokrycie drugiej strony ciany nale y rozpocz  od przykr cenia p yty szeroko ci 60 cm, aby wza-
jemne przesuni cie spoin p yt z obu stron by o równe odleg ci mi dzy profilami CW. Niedopusz-
czalne jest krzy owanie si  styków. Po czenia mi dzy p ytami nad otworem drzwiowym musz  by
odsuni te od kraw dzi drzwi na minimum 15 cm. Profile przy czeniowe UW i CW mocuje si  po
obwodzie konstrukcji za pomoc  standardowych elementów mocuj cych (np. ko kami rozporowy-
mi) w rozstawie 100 cm. Wkr ty musz  mie  ostry, twardy czubek. czniki musz  by  zabezpie-
czone przed korozj . Wkr ty do mocowania p yt gipsowo-kartonowych maj  specjalnie ukszta to-
wany eb, który podczas wkr cania nie przecina kartonu.

Jest to bardzo wa ne dla prawid owego wykonania poszycia ciany. Wkr ty powinny mie  odpo-
wiedni gwint - inny do drewna i inny do metalu. Wkr ty do mocowania p yt do metalu s  dost pne
w dwóch rodzajach: TN - cienkie, szybkiego monta u, TB - grube (czubek z borem). D ugo
wkr tu musi by  o 10 mm wi ksza od grubo ci przykr canych p yt. W szkielecie drewnianym, ze
wzgl du na wymagane minimalne zag bienie w drewnie, wkr t musi by  d szy o 20
mm.
Po czenie ciany dzia owej z pod og  na drewnianym



Po czenie przesuwne ciany ze
stropem pe nym.

Szpachlowanie spoin
• yty z kraw dziami sp aszczonymi szpachlowa  jak opisano ni ej - zwyk  masa szpachlow  z

yciem ta my zbroj cej.
• yty z kraw dzi  pó okr  szpachlow  wzmocnion  w óknami szklanymi mas  bez u ycia
ta my zbrój cej.
Mas  szpachlow  przygotowa  wg instrukcji na opakowaniu w ilo ci, która zostanie wykorzystana
w ci gu 1-2 godzin.
• Wype nianie spoin w p ytach gipsowo-kartonowych rozpocz  od nak adania masy
metalow  szpachelk  poprzecznie do linii styku p yt. Mas  wciska  jak najg biej w
szczelin .

Wyrównanie
Po na eniu w szczeliny masy szpachlowej, nale y j  wyrówna .
• Zanim zwi e, jednym poci gni ciem w dó  rozprowadzi  i wyg adzi  j  wzd  ca ej spoiny.
• Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu kartonu

yty.
• Nale y pami ta  o starannym pokryciu mas bów wkr tów.
Naklejanie ta my zbroj cej
• Gdy  masa  szpachlowa podeschnie,  wzd   spoiny  naklei   siatkow  ta   zbroj .
• Naklejon  ta  powlec cienk  warstw  masy szpachlowej. Ta ma wzmacnia po czenia i
zapobiega p kaniu masy szpachlowej.
• Ta  stosuje si  tak e do oklejania poziomych po cze  mi dzy sztukowanymi p ytami
oraz szczelin przy cianach i sufitach.
• Nawet w wypadku p yt o kraw dzi pó okr ej, u ycie ta my zbroj cej jest konieczne, je eli
cianka podlega  b dzie obci eniom.

Wyg adzanie spoin
Do ko cowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej u  tzw. g adzi
szpachlowych. S  one bardzo plastyczne i atwo si  rozprowadzaj .
• Na szerok  metalow  pac  nabiera  przygotowan  mas  i jednym poci gni ciem
rozprowadzi  wzd  spoiny. Podczas tej czynno ci pac  nale y mocno dociska . Po
wyschni ciu, drobne nierówno ci mo na zeszlifowa  drobnoziarnistym papierem ciernym.
Powierzchnia p yt gipsowo - kartonowych jest niezwykle ch onna. Przed malowaniem,
tapetowaniem oraz ok adaniem glazur , p yty gipsowo-kartonowe nale y zaimpregnowa
specjalnym rodkiem.



5.3.4. Po czenia obwodowe cian
Po czenia cian dzia owych z pod ogami na stropach
pe nych i belkowych drewnianych

Ze wzgl du na izolacyjno  akustyczn  najkorzystniej jest
po czy cian  z pod em, gdy jastrych jest wykonany po
zako czeniu monta u ciany. Dzi ki temu zostaj  przeci te
boczne   drogi   przenoszenia  d wi ków.   Je eli   osadza   si
cian  na jastrychu p ywaj cym, dla  zachowania d wi kosz-

czelno ci, nale y w trakcie wykonywania jastrychu zrobi  w
nim dylatacje. Dylatacja nie powinna przebiega  w osi ciany,
ale obok niej, aby dolny profil mo na by o Po czenie
ciany ze stropem

poprawnie zamocowa  do jastrychu. Izolacyjno  akustyczn drewnianym. Przerwanie
i w ciwo ci przeciwogniowe ciany dzia owej  pogarsza op ytowama stropu
redukcja  op ytowania w strefie coko u np.  na wy enie przez zastosowanie desek.
wyk adziny pod ogowej lub u enie listewprzypod ogowych. wype niaj cych w pustce oraz
Je eli      konieczna     jest redukcja op ytowania to ubytek, we ny mjnerainej
izolacyjno ci akustycznej mo na zrekompensowa , montuj c wewn trz ciany dzia owej paski

yty g-k. Na drewnianych stropach belkowych (cz sto dla zmniejszenia ich ci aru) stosuje si
ywaj ce, suche jastrychy. Usytuowanie ciany bezpo rednio na suchym jastrychu pogarsza izola-

cyjno  akustyczn ciany. Je eli jest to mo liwe, nale y d  do rozdzielenia ca ego stropu bel-
kowego. Ze wzgl dów przeciwpo arowych korzystne jest sytuowanie cian bezpo rednio na bel-
kach stropowych. Je eli po czenia cian wypadaj  mi dzy belkami, zaleca si  zaprojektowa  do-
datkow  belk . W pustce stropu nale y umie ci  przepon  absorpcyjn , np. z we ny mineralnej.
5.3.5.   Po czenia   cian   dzia owych  ze   stropami   pe nymi   i   drewnianymi   stropami bel-

kowymi
Je eli obliczeniowa strza ka ugi cia f>10 mm, to po czenia cian dzia owych ze stropami pe nymi
wykonuje si  jako przesuwne. W tych wypadkach mi dzy górn  kraw dzi  op ytowania i doln
kraw dzi  stropu musi by  wykonana szczelina dylatacyjna, wielko ci odpowiadaj cej strza ce
ugi cia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki izolacyjno ci akustycznej s  niewiel-
kie. Wed ug wymaga  przeciwpo arowych szczelina dylatacyjna nie mo e przekracza  20 mm.
Szeroko  pasków p yt musi odpowiada  szeroko ci profilu po czeniowego UW. Ca kowit  gru-
bo  pasków okre la si  poprzez dodanie warto ci obliczeniowej strza ki ugi cia (lub dopuszczalnej
szczeliny dylatacyjnej) i minimum 20 mm.
ofile s upowe  CW nale y skróci  o wymiar szczeliny dylatacyjnej. Profile te powinny wchodzi  na
co najmniej 15-20 mm w profil po czeniowy UW. Aby zapewni  przesuw profili CW w profilu
po czeniowym UW, op ytowanie mo e by  przykr cone tylko do profili s upów CW, w odleg ci
20 mm poni ej stopek profili UW. Na wolnych kraw dziach p yt mo na zamocowa  pó naro nik
aluminiowy, a nast pnie go zaszpachlowa . Je eli f<10 mm profile CW nale y przed wstawieniem
w profil UW skróci  o oko o 10-20 mm. Trzeba tak e zwróci  uwag  na odpowiednie uszczelnienie
po czenia (szczegó owe informacje na rysunkach). Przy wykonywaniu po czenia ciany dzia o-
wej z drewnianym stropem belkowym dobrze jest przedzieli  op ytowanie sufitu czemu uzyskuje
si  popraw  izolacyjno ci akustycznej.

P czenie ciany z konstrukcj  no  sufitu podwieszonego. Aby



ograniczy  wzd ne przenoszenie d wi ków, nale y wykona  szczelin  dylatacyjn  w op ytowa-
niu sufitu.

w obszarze po czenia, dzi ki

Jeszcze korzystniej jest doprowadzi cian  bezpo rednio do belki stropowej, zarówno ze
wzgl du na akustyk , jak i ochron  przeciwpo arow . W przestrzeni nad sufitem - dla popra-
wy d wi koch onno ci wzd nej - nale y w ka dym wypadku zaprojektowa  warstw  we ny
mineralnej grubo ci co najmniej 50 mm.



5.3.6.Po czenia cian dzia owych z sufitami podwieszanymi

Najkorzystniejsze ze wzgl dów akustycznych jest wykonanie
ci ej  przepony w przestrzeni nad sufitem,  na przyk ad
doprowadzaj c cian  dzia ow  do stropu konstrukcyjnego.
Rozwi zanie to zapewnia tak e pe  izolacyjno  ogniow
ciany. Monta  przepony ciany dzia owej jest wskazany

tak e  wówczas,   gdy   ze  wzgl du   na  izolacj    ciepln  i
przeciwwilgociow  niedopuszczalne jest u enie nak adki z
we ny mineralnej na ca ej powierzchni sufitu. Przepona mo e
by  wykonana tak jak ciana. Mo na tak e zamontowa
przepon  absorpcyjn . Wykonuje siej , wype niaj c we
Po czenie ciany z
mineraln    pustk    nad    sufitem   z   wyj tkiem    obszaru konstrukcj  no  sufitu
po czenia   ze   cian .   Szeroko    przepony   absorpcyjne] P0^ieszoneQ0- UP ytowanie
j , .        . ,  .    , .     , ' i . . i JI sufitu jest ci e. Takie
dobiera si  w zale no ci  od wymaga  akustycznych dla rozw;azan;e mo na
ciany. Je eli przestrze  nad sufitem podwieszanym ma by zastosowa  w

wykorzystana do przeprowadzenia instalacji,  op ytowanie pomieszczeniach o niskiej
mo e  ko czy    si   oko o   100-150  mm  powy ej   sufitu, klasie wymaga
Konstrukcja no na (profile) jest wtedy doprowadzona do akustycznych.
stropu    konstrukcyjnego.    Izolacyjno     akustyczna    tego
rozwi zania obni a si . Dlatego sufit trzeba na ca ej powierzchni wy  we  mineraln
(grubo ci odpowiedniej  do wymaga ), izolacj  nale y u  nad op ytowaniem  ciany
dzia owej ciany, a w ciwie ich konstrukcja no na, mog  by  tak e doprowadzane tylko do sufitu
podwieszanego. Wtedy w zale no ci od wymaga  akustycznych, op ytowanie sufitu mo e by  ci -

e lub zdylatowane w celu przerwania wzd nego przewodzenia d wi ków. Dwuwarstwowe
op ytowanie sufitu oraz pogrubienie nak adki z we ny mineralnej w ka dym wypadku poprawia
izolacyjno  akustyczn  wzd  stropu podwieszanego. W zale no ci od konstrukcji sufitu pod-
wieszanego, w pobli u po cze cian mog  by  konieczne dodatkowe wzmocnienia konstrukcyj-
ne.

5.3.7. Po czenia mi dzy cianami dzia owymi



Po czenia pomi dzy cianami dzia owymi
a - za pomoc  profili LW. Ma mniejsz  sztywno  na
zginanie, ale lepsz  izolacyjno  akustyczn
b - za pomoc  profili CW. Ma wi ksz  sztywno  na zginanie,
ale pogarsza si  izolacyjno  akustyczna w porównaniu z
rozwi zaniem, w którym zastosowano profile LW. Aby
ograniczy  wzd ne przewodzenie d wi ków, nale y
wykona  szczelin  dylatacyjn  w op ytowaniu ciany, do
której do cza si  drug  przegrod .
c - z op ytowaniem ci ym. Po czenie
to mo e by

stosowane tylko przy niskich wymaganiach akustycz-
nychPo czenia ze cianami nieprzerwan , pojedyncz
ok adzin  mog  by  wykonywane tylko wtedy, gdy nie
jest wymagana wysoka izolacyjno  akustyczna. Lepszy efekt uzy- skuje si ,
gdy ok adzina ciany, do której ma by  przy
czona druga ciana dzia owa, zostanie przedzielona
pionow  szczelin  akustyczn . Szczelina ta powinna
przebiega  poza osi ciany przy czanej, aby mo na
by o pewnie przymocowa  profil. Do pierwszej ciany
wbudowuje si  wtedy dodatkowy profil CW

.

Podwójny szkielet szczeliny dylatacyj-
nej w konstrukcji ciany dzia owej.
Wykonane wed ug tych schematów
szczeliny nie pogarszaj  charaktery-
styki akustycznej i przeciw ogniowej
cian dzia owych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jako ci
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.2.Zasady kontroli jako ci robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

Pojedynczy szkielet szczeliny
dylatacyjnej w konstrukcji ciany
dzia owej. Wykonane wed ug tych
schematów szczeliny nie pogar-
szaj  charakterystyki akustycznej
i przeciw ogniowej cian dzia o-
wych



6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

b) Rejestr obmiarów
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".
d) Pozosta e dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

e) Przechowywanie dokumentów budowy

Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

Badanie gotowej ok adziny polega na sprawdzeniu:
nale ytego przylegania do pod a lub podk adu,
zachowania dopuszczalnych odchyle  kraw dzi od linii prostej.

Odchylenie  powierzchni   ok adziny  z  p yt  gipsowo  -  kartonowych   od  p aszczyzny  i
odchylenie kraw dzi od linii prostej nie powinny by  wi ksze ni  lmm/m.

yty gipsowo - kartonowe i materia y pomocnicze powinny mie  za wiadczenia o jako ci
wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru robót:

a) odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
b) odbiór cz ciowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

8.3. Odbiór cz ciowy
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".
8.4. Odbiór ostateczny robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn  nr 1.0.0. „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1 Polskie Normy
- PN-B-79405:1997 - P yty gipsowo - kartonowe
- PN-B-79405:1997/Ap 1:1999- P yty gipsowo - kartonowe
- PN-B-79406:1997 - P yty warstwowe gipsowo - kartonowe

10.2. Pozosta e dokumenty
- Dz. U. nr 75/2002 - „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich

usytuowanie"
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych" Tom I
„Budownictwo ogólne".
„ Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997


